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カラマツの実大材強度試験(日)

一小径材から採材した心持材及び

中目材からの平寄J(根太〉の強度性能ー

要旨

橋爪丈夫

吉田孝久

向山 繁 人

一村典彦

奥村俊介

カラ 7 ツ小径切からの9伺正角， 7'冒正割および.中目材からの平割を人工乾燥の後，実大材幽

げ磁績試験を実施した。主な結果は次のとおりである。

])実大材の幽げ破告書強度は.平均値で， 901iE角 482*9/CI'. 701正割 428*9/ cJ，平割493

*9/cJであった。

2 )曲げヤング係数は平均値で9ω正角 95.8t/cJ， 701正割 87.4t /cJ， 平書Ij84.0 t / CJで

あり.木幡造設計基準の針葉樹 l頬の普通自慢造材の値 90t/cJを上回るものは 9'冒正角だけ

であったが.既応、のカラ 7 ツ若齢材について報告されているほどの低下は認められたtかった。

1 はじめに

今日まで.我固における木材の強度値は無欠点小試験体の強さから誘導した ものが使用されてき

たが.近年. 乙れらの数値には問題点が多いことが指摘され.実際に使用する寸法・形状の実大材
J) 2) 

による木材強度の必要性が高まってきており，この解析は緊急の要務とな っている。

カラマツiζついては.その資源分布が，本県と北海道のように.極端lζかたよっていること，ま

たほとんどが.戦後の植栽木である乙となどの理由から，実大材lζ関する データの蓄積が少い現況

にある。

当所においても，現在，その本格的な検討にのりだしたところであるが， 54---58年度lζ国庫

補助を受けて，カラマツ心持材および，平害IJ (根太)の実大材曲げ破填試験を実施したので，その

概要を報告する。

なお，心持材の曲げ破墳試験は.農林水産省林業試験場，中井孝材料性能研究室長の指導を得て.

同場において実施した。

2. Iま験の方法

(1)供試材

小径材からの心持材は，南安曇郡奈川村産.樹齢 18----19年.未口径級 9---16cm. 材長 3m

の素材 50本から採材した。製材寸法は 9X9cm正角(以下 9cm正角)及び. 7x7cm正害IJ (以下

7市正害1])とし本数はおのおの 25本とした。

中目材からの平害IJ (栂太)は南安曇郡安曇村産樹齢 48年生林分から採材した未口径 20---28

cm (中目材) 4 m材 4本を 1/2，ζ玉切り .図-1 Iζ示す木取り法で製材した素材から径級iζ

応じて， 4ないし 5本の 4.5x 10. 5 cmの平書IJ(以下平割)が採材され総数34本lζつして様すしむ

心持材及び平割は製材後.生材から含水率 13----15%程度まで・人工乾燥を行った。

(2) 実大材曲け破壊試験

各試験条件を表ー 1Iζ示した。
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表-1 実大材曲げ破壊試験.試験条件

本数 スノマン 荷重万式 試 験 機 実施場所

9 (胃正角 25 180川 3等分点 1高otアムス験ラ一型) 
農家v-霊験場(砂森試機

7 c鴻正角 25 150 3等分点 1(高0砂tア森ム試ス験ラ機ー型) 農林林水業産試省 験場

1平0.5x 4.割5cm 34 150 中 央 集 中 2(東t曲洋げ試試験験機7 長野県林業指導所

平割については 2階根太としての使用を想定し

て 4.5X 1 0.5 cm角とし.加圧は断面の 4.5cmの

側から行なった。

心持材，平割ともに節等の欠点、が引張り側にく

るように試験機iζセ ッ卜した。

試験終了後.破墳部付近から年輪幅及び含水率

測定用試片を採取した。

(3) 強度におよぽす各要因の測定

ア 気乾比重:破壊試験時の重量 と体積か ら

算出した。

イ 平均年輪幅 :心持材に ついては図-2 Iζ 

示す 2通りの万法で測定し ，年輪幅(()，年輪幅(日)

の2通りとした。平害IJについては.年輪幅測定用

試片lζ含まれる完全年輪の幅と数か ら算出 lた。

図-1 平割の採材位置の測定

( 髄 か ら 平 割 の 日 叩 離 aの幅)
髄から平割の中心までの位置 alC含まl
れる年輪数 / 

D 

寸

ウ 最大節径比.集中節径比 (心持材につい

て製材の日本農林規格lζょ ったc
図-2 年輪幅測定法

平均年輪幅(()=f， /n， 
(s)=f2/n2 

n 1 g 1 I乙含まれる完全年輪数
面について測定した。害IJれの発生 しなか ったもの n 2 e 2 IC含まれる完全年輪数

については，引撞式木材繊維走向測定機を用いて測定した。

オ 木取り位置の測定(平割について 年輪幅，測定用試片を用い図-1 IC示す万法で随か

ら平割の中心までの距離と年輪数を測定した。

エ 繊維傾斜 (心持材について乾燥後の

割れの傾斜から，最も傾斜の大 きいと思われる材

3. 結果と考察

(1) 実大材曲げ破壊試験結果を，心持材について表-2 平害IJについて表-3 IC示した。

曲げ強さは平均で， 9 cm正角 482k9/cm， 7 cm正害IJ428k9/cm，平害IJ493k9/ cmで、あり，建築基

準法施行令のカラマツの材料強度 270k9 / cmを下回るものは 7cm正割の 1試料たけであ った。

曲げヤング係数は平均値で， 9 cm正角 95.8t/cm， 7c明正割 87.4t / cm，平割 84.0t /c1Jiで・あり，

日本建築学会の木構造設計基準の針葉樹 l類の普通構造材の値 90 t /clJ!を上回るものは 9cm正角

だけであ ったが，針葉樹 H類の上級構造材の値 80 t / cmは十分に満足していた。

バラツキ は，いずれの材種でも多 く，曲げ強さ，曲げヤ ング係数ともに最大値は最小値の約 2----

2. 5倍であった。

(2) 各要因と の関係

各要因と曲げ強さおよび曲げヤン グ係数との関係を，心持材について表-4'ζ. 平害IJについては
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1 O. 5 x 4.5 C7II平割の実大材曲げ破壊試験結果

曲げ強さ 比例限応 力 曲げヤンク'係数 気乾比重 平均年総幅 試験時含水率
kr;/ci kr;/ci t/ci 9/ci " 9ち

平 均 値 493 334 84.0 0.50 3.8 15.6 

僚 準 偏 差 89.0 66.1 20.2 0.05 ¥.4 1.65 

範 回 337 202 5 1.8 0.4 5 1.8 124 
-641 -497 -125.7 -0.60 -7.6 -18.7 

表-3

4.5 x 1 0.5平割における.各要因
と曲け.強さおよび曲げヤング係数の
関係をあらわす相関係数

表-5

試料数 34本

9C711正角， 7 C7II 正害IJにおける.各要因と
曲げ強さおよび曲げヤング係数との関係
をあらわす相関係数

表-4

n = 34 

曲げヤJク.係

数との関連

髄
年

- 0.79** 

0.72** 

O.剖**

0.70 ** 

- 0.68*ヰ

0.48** 

O. 70本*

曲 げ 強 さ
と の 関 連

0.66 ** 

重

髄カら叫

平均年輸幅

気乾比

から
縞

材 種 9c明正角 7明正割

試 科 数 25 25 

年輸幅())一幽 げ強 さ - 0.36 - 0.31 

年鎗幅佃ト幽 げ強 、『ー -O. 43 * - 0.45 * 

気乾比重一曲 11' 強 さ 0.44 * - O. 5~榊

繊維傾斜ー幽 11' 強 さ - O. 23 - O. 24 

鰻大節径比一幽 If 強 さ -0.05 一 O.11 

集中節径比一曲 げ強 さ - O. 34 0.03 

年輸幅mー曲げヤング係数 :- 0.67** - O. 37 

年輸幅佃ト曲げヤノグ係数 1-O. 77米本 - O. 38 

気乾比重一曲げヤング係数 O. 77*味 0.6&や水

繊維傾斜ー曲げヤング係数 - 0.13 - 0.6到c水

費量大節径比一曲げヤ ノグ係数 0.26 

集中節径比一曲げヤ ング係数 -0.03 - O. 28 
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表-51ζ示した。

ア 年輪幅:曲げ強さとの関係では 9cm正角. 7川正割の場合，年輪幅(0)との関係が認められ

るが，相関係数は低い。乙れに対して，平害IJの場合は r ー 0.68**と比較的高い関係にあった。

曲けヤング係数との関係では 9cm正角及び平割については，かなり高い関係が認められたが. 7 

c清正割については認められなかった。

心持材の，年輪幅(1)と年輪幅:0)との関係では.曲げ強さ. 曲げヤンク:係数とも年輪幅(ll)との関係の

万がやや高い傾向が認められた。

イ 気乾比重:曲げ強さとの関係は 3材種とも相関係数は r= 0.44*本.......0.52** であった。

** ---** 乙れiζ対して曲げヤング係数との間では， r = 0.65' :......0.80 と高い関係にあった。

ウ 繊維傾斜(心持材)曲げ強さとの聞には関係は認められなかった。曲げヤング係数との

関連では 701正害IJICついて特異的に認められた。

エ 節との関係(心持材)最大節径比，集中節径比との聞には曲げ強さ.曲げヤング係数と

も関係は認められなかった。

オ 木取り位置との関係(平割)髄からの年輪数及び髄からの距離との関係は.曲げ強さ.
** ---*ネ曲げヤング係数とも，安定的i乙高い関係(r = O. 66 . . ....... O. 72 . . )が認められた。図 -311:曲げ

強さとの関係を示した。
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図-3 平割の採材位置と曲げ強さの関係

髄から平割の中心までの距雛 (CIJI)

(3) 曲げヤング係数と曲げ強さの関係

曲げヤング係数と曲げ強さの関係を示す相関係数を

表 -61と示したc いずれも有意な関係が認められたが，

相関係数は 0.48林.......0.69**であった。

(4)既往の試験値との比較および評価

重松はカラマツについて.強度.比重.年輪幅. ら

せん木理，仮道管長等の樹幹内変動を明らかにしてお

り，その中で，強度性能は髄から外周lと向って著しく

向上し比重についても高くなることを指摘していぷ。)

乙の乙とから，心持角では断面が大きくなるほど.

強度的iと優れた部分.及び比重の高い部分の占める割合が増えることから，曲げ強さ，曲げヤン

司，

a

表 -6 曲げヤング率と曲げ強さの関係

をあらわす栢関係数

9 m 正角i
m 正割|

乱」
** 0.6 2 

相関係数

** 0.69 

7 0.4 8 ** 

10.5 x 
正
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ク保数.比重が 7cm正割よりも 9cm正角の万か大きい結果が得られたことは妥当なものと考えられ

る。

また.同様な理由から.平害111ζおいて.髄からの位置.髄からの年輪数と曲げ強さ及び曲げヤン

グ係数との相関が高かったこともうなづける。

したがって. 2階根太なとに使用する平割等の強度等級区分の一万法として.髄を含むもの.髄

を含まないものといったような木取り位置との関連での検討も必要な ζ とと考える。

かつて.天然のカラマツ材は.曲げ強さ.曲げヤング係数とも優れ高い評価を受けてきた。乙れ

に対してカラマツ造林木.とくに若齢のものに対しては，過大な評価を与えているのではないかと

いう指摘が. J 1 S無欠点試片による試験値からなされ，とくに曲けヤング係数において.その低

減が著しい乙とが報告されている。5.6)

本試験の結果. 1 8....... 1 9年生からの心持 1丁取りの角材でも曲げ強さでは建築基準法施行令の

材料強度値を超えており.建築構造材として十分使用iζ耐える値である。

無欠点試片から誘導する材料強度は，強度低減の第一義的な因子として節をとりあげているが，

本試験の結果.節との関係は全く認められなかった。乙れは心持材が若齢小径材から製材したもの

であり節数は無数iζ近いが，節径が小さい乙とと.心持材という条件から節の影響はほとんどな

かったものと判断される。

曲げヤング係数については.本試験の結果.木構造設計基準の針葉樹 I類の値を十分には満足し

ているとはいえないが.既往の若齢材について報42)れているような著しい低下は認められなかっ

た。なお.以前に当所で行なった心持材の非破壇剛性試験の結果では.平均値で. 9 cm正角 98.1

t/d. 7 cm正割 93.6t刈という値を得ている乙とを附記す♂

おわりに

カラマツ小径材から木取った心持材及び中目材から採材した平割の実大材曲げ破場試験の結果に

ついて.若干の考察をまじえて報告したが，今後.小径材から大径材lζいたるまでの木取りを考慮

した実大材強度試験を積極的に進め.今後期待される建築構造材としての位置づけを明確にしたい

と考えている。
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